
Laminoirs des Landes S.A.S.
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A01

Nº 479 824 583 00047

TÔLES EN ACIER

TÔLES LAMINÉES

PLATE BLECHE

B01

CERTIFICAT D'INSPECTION / INSPECTION CERTICATE

CERTIFICAT D'INSPECTION 3.1 S/ EN 10204/2005 ; EN10168

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 ACCORD. TO EN10204/2005;

EN10168

CLIENT / CUSTOMER:   FEON OY

Adresse Livraison / Delivery address:

Uusikaupunki Telakkatie 4. 23500. UUSIKAUPUNKI

Finlande

Nº BON DE LIVRAISON / DELIVERY NUMBER:

9930007514

A08

  CERTIFIÉ Nº / N.

CERTIFICATE:

9930007514 / 2023
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   DATE DE RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS (Date of sample

receipt) :

17.02.2023

   DATE DE RÉALISATION D'ESSAI (Testing date):   17.02.2023

Z02

SOCIÉTÉ INSPECTEUR/

CLASSIFICATION SOCIETY

LAMINOIR DES LANDES

A0

   COMMANDE CLIENT / Customer's

order:

45807

   PROCÉDURE D'ELABORATION / Melting process:

                                                    

C70

  SPÉCIFICATION / Specification :

  EN 10025-2 \ S355K2+N

B02

Les tôles couvertes par ce certificat sont conformes aux

exigences de la spécification et de la commande de client

We certify here by that the plates mentioned in this

certificate comply with the specification and order

requirements

Z01

Nº DE TÔLE (PLATE N.) /

MARQUE DU FABRICANT (TRADEMARK)

Nº DE COULÉE (HEAT N.) /

QUALITE (QUALITY GRADE)

AFNOR (MARQUE)

B06

POSITION
(Item)

DIMENSIONS (Dimensions)
mm

QUANTITÉ
(Number

COULÉE
(Heat)

IDENTIFICATION
DE LA TÔLE

COMPOSITION CHIMIQUE
(Chemical composition)

A10

ÉPAISSEUR
(Thickness)

B09

LONGUEUR
(Length)

B10

LARGEUR
(Width)

B11

of pieces)

B08 B07

(Plate no.)

B07

C

C71

Mn

C72

Si

C73

S

C74

P

C75

Al

C76

N

C77

Cu

C78

NI

C79

Cr

C80

Mo

C81

NB

C82

V

C83

Ti

C84

B

C85

Zr

C86

V
+
Nb
+
Ti

C87

Mo
+
Cr

C88

CEQ

C90

H

C91

CA

C92

GRAIN
SIZE
(Nº)

C60

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 219315 2308732059 0,16 1,39 0,21 0,004 0,01 0,029 0,0045 0,009 0,048 0,023 0,001 0,019 0,004 0,017 0,4

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 219315 2308732060 0,16 1,39 0,21 0,004 0,01 0,029 0,0045 0,009 0,048 0,023 0,001 0,019 0,004 0,017 0,4

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 219315 2308732061 0,16 1,39 0,21 0,004 0,01 0,029 0,0045 0,009 0,048 0,023 0,001 0,019 0,004 0,017 0,4

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 219315 2308732062 0,16 1,39 0,21 0,004 0,01 0,029 0,0045 0,009 0,048 0,023 0,001 0,019 0,004 0,017 0,4

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 219315 2308732063 0,16 1,39 0,21 0,004 0,01 0,029 0,0045 0,009 0,048 0,023 0,001 0,019 0,004 0,017 0,4

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 219315 2308732064 0,16 1,39 0,21 0,004 0,01 0,029 0,0045 0,009 0,048 0,023 0,001 0,019 0,004 0,017 0,4

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 229411 2308732065 0,167 1,41 0,22 0,004 0,01 0,033 0,008 0,009 0,048 0,019 0,001 0,02 0,004 0,018 0,41

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 229411 2308732066 0,167 1,41 0,22 0,004 0,01 0,033 0,008 0,009 0,048 0,019 0,001 0,02 0,004 0,018 0,41

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 229411 2308732067 0,167 1,41 0,22 0,004 0,01 0,033 0,008 0,009 0,048 0,019 0,001 0,02 0,004 0,018 0,41

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 229411 2308732069 0,167 1,41 0,22 0,004 0,01 0,033 0,008 0,009 0,048 0,019 0,001 0,02 0,004 0,018 0,41

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 229411 2308732070 0,167 1,41 0,22 0,004 0,01 0,033 0,008 0,009 0,048 0,019 0,001 0,02 0,004 0,018 0,41

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 229411 2308732072 0,167 1,41 0,22 0,004 0,01 0,033 0,008 0,009 0,048 0,019 0,001 0,02 0,004 0,018 0,41

000080 30,00 6.000,0 2.000,0 1 229411 2308732073 0,167 1,41 0,22 0,004 0,01 0,033 0,008 0,009 0,048 0,019 0,001 0,02 0,004 0,018 0,41

CEQ: (C + (MN / 6) + ( (CR + MO + V) / 5 ) + ( (NI + CU) / 15 ))

TOLERANCES S/ EN 10029: 2010:  CLASSE B    CLASSE N

QUALITÉ DE SURFACE (SURFACE QUALITY) S/ EN 10163-2:2005:     CLASSE B-3

CONTRÔLE US SELON EN 10160/1999

RIVES NON CISAILLÉES (NK) / UNTRIMMED EDGES (NK)

Laminoirs des Landes

664 Route de la Barre

F-40220 Tarnos (France)

www.lamdeslandes.fr

No. 0370

EN 10025-1:2004

Produits en acier laminés à chaud / Hot rolled products of structural steels.

Par la Société d'Inspection (for the

classification society)

                               

PAR Responseable Qualité

(FOR)
Laminoirs des Landes SAS

Ramón Arguelles

Mobile: +33 647 127 355

E-mail: r.arguelles@lamdeslandes.fr

Z02-Z03


