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SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLANGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 AQZ | Utfdrdande avdelning AG5 | Kbparens ordernr AD7 | Vant ordernr A0 | Fakturanr A19 | Intygnr och datum AO3
EN 10 204 - 3.1 Kvalitetsavdeiningen 1108427 846082-5 2696854 16530624 2015-08-03
Kdpare A1 Produkt BO1 Mirkning B06 | Standard BO2
83305 VV betad bandplat i format Tillverkare, MATERIALID S5SAB

OY KONTINO AR Stalsort DOMEX LASER 355 MC D

HAKINTIE 6 Antal BO8 | Dimensioner [mm] B09-811 | Vikt [ka] B12 | Lev. tillst. Bo4 | Referens nummer B16

PL 27 81 T8 B 1500 L 3000 23080

FI-01380 VANDA

FINLAND Intygmottagare A0 Kundens miirke B1§
QY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 F1-01380 VANDA FINLAND

MATERIALID BO7

29-5636-676820-02 , 29-5636-676820-03 , 29-5636-676820-04 , 29-5636-676820-05 , 29-5636-676820-06 , 29-5636-676820-07 , 29-5636-676820-08 , 29-5636-676820-09 , 29-5636-676820-10 ,
28-5636-676620-11 , 28-5636-676820-12

Kemisk sammansatining C79-C92 { Carbon squivatent atc C£93-C98
Charge c S5i Mn P ] Cr Ni Mo Vv Ti Cu Al Nb B8 N Ceky Ceky = C+Mnf6 + (Ni + Cu)15 + (Cr + Mo + V)/5
29-56386 063 M1 58 011 004 03 D3 D0 .01 ,00 43 04¢ 037 0001 004 17
cod coo co1 co2 BOS c16 CC3 | Provresultat
Proviyp Verkshod Provstav Riktning Behand- Provstav typ | Temp [gr C}
position ling ! Hﬂn«mmm_
Dragprov BWS805 Tapp Langs Leverans- Platt 38040 c11 Cc12 C13
tifistand Reh [MPaj Rm [MPa] A5 [%] :—: _ —= _ —— __ ———
415 508 310
Slagprov BWS808 Tapp Langs Leverans- Charpy-V -20 C42 C42 C472 C43
fiflstand 10x7.5 E ] £1J] E ] Mv [J] Kontino Oy Ab
218 217 216 217
Bockprov BWS807 Topp Tvérs Leverans- Piatt 300x25 C50
tillstand Utfart med go
dként_resultat
*Rp02 Flytvarde Ae saknas
Produktionstid: 2015-07-30
Hérmed inlygas att ovanndmnt material Z02 Intyget &r framstalit elekironiskt ach 201 A22 AD4
uppfyller orderns fordringar. giltigl utan signering DQ‘ .“mx ®
L Smedh/ M HIGH STRENGTH STEEL

Material Testing/

Eriksson/ L Stdergvist

www. domex.com
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