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(S& CELSA | CELSA $WIADECTWO ODBIORU 3.1 Boamam iy aourment .
GROUP | HUTA OSTROWIEC INSPECTION CERTIFICATE
235396391
ABNAHMEPRUFZEUGNIS =
CELSA "HUTA OSTROWIEC" Sp. z o.0. . ADY
Ul.Samsonowicza 2 p wedtug/acc. to/entsprechend EN 10204:2004 Em dﬁtkumsn!umate o SsoerDatam der
27- 400 Ostrowiec Sw. Poland usstellung
e P 18.05.2021 =
Zamawiajacy/Customer/Besteller Odbiorca/Consignee/Empfénger i
Feon Oy Feon Qy
Teollisuuskatu 33 HAKINTIE 6 |
00610 Helsinki 01380 VANTAA |
KRAJ/ICOUNTRYAAND:  Finland [aoe1| krajicounuyians:  Finland [Tnosz
Zaméwienie Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksautrags-Nr
1115011 73539395
AD? A08
Wedlug/ according to/ entsprechend Cechowanie/ Marking/ Znaki zgodnosci/ Conformity marks/ Ubereinstimmungszeichen
Kennzeichnung
PN-EN 10024:1998 CELSAH
PN-EN 10025-2:2019
PN-EN 10365:2017; PN-EN 10163-3:2006
| B0z
Stan dostawy/ Cond.of delivery/ Lieferzustand |
+AR B4 AG4 205
MWymiar/Product/Erzeughis/Gatunek/Grade/Stahlsorte Nr wytopu/Heat No./Charge Nr | Sztuki/Pieces/Stlicke Wiazki/Bundles Waga/Weight
Sredn./Diam./Durchmesser/Diug./Length/Lange [801,800.817) 5081 807 {Bunde [Eu—z" IGewichtlkg] wﬂg
$235/8275 JR+*AR IPN100 L.12.1M HO568748 64 2
8235/8275 JR+AR IPN140 L. 12.1M HO567411 21 1
Suma / Total 3 |
Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse [%] .
Nr Wytopu/ C% [Mn% |Si% P % S% [Cu% |Cr% |Ni% Mo % Ti % V % Al % |
Heat No/ |
Charge-Nr 755 [ en [en2 [ems [ cra [Tc7s c78 [car [ cis | ore [ ceo [ car [cez |
HOE69748 0.10 0.85 0.023 0.027 0.29 0.12 0.09 0.02 0.001 0.003 0.0029
HO567411 0.09 0.85 0.014 0.021 0.29 0.10 0.1 0.02 0.001 0.002 0.0026
Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse |%]
Nr Wytopu/ N% [LEV% [Nb% [Sb% [Co%
Heat No/
Charge-Nr 5 [ csa [ cea [ css [ can | cer cea [ ceo co0 Cot co2 co3 cos_|
HO569748 0:009 0.2956 0.002 0.004
HO567411 0.009 0.2827 0.002 :0.003
t
Decl)%a/;a(;:g:) wiasciwosci uzytkowych/Declaration of Performance/Leistungserkldrung Dyrektor Jakosci/ Ouality Manager/S. Klusek
z01 0: 700
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w |
& CELSA | CEI-SA SWlADECTWO ODBIORU 3.1 Nr dokumentu /Document No,
|
|

GROUP | HUTA OSTROWIEC INSPECTION CERTIFICATE /Bescminigun;s;;mam;é391 |

ABNAHMEPRUFZEUGNIS
waedtug/acc. to/entsprechend EN 10204:2004 [ a0

Data dokumentu/Date of issue/Datum der

CELSA "HUTA OSTROWIEC" Sp. z o.0.
ul.Samsonowicza 2

" ' Ausstell
27- 400 Ostrowiec Sw. Poland Hssteiung.
— — 18.05.2021 —
Zamawiajacy/Customer/Besteller Odbiorca/Cansignee/Emptanger
Feon Oy Feon Oy I
Teollisuuskatu 33 HAKINTIE: 6 |
00510 Helsinki 01380 VANTAA |
KRAJICOUNTRY/LAND:  Finland A081 | Kraj/Countiyiana:  Finland AD82
Zamoéwienie Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksautrags-Nr
1115011 73539395
AO7 A08

Wiasposci

opol

properties/Mechanische und technologische Eigenschaften

HO569748 385 477 37.6

HO567411 339 469 36.3

Wiasnosci mechaniczne i:technologiczne/Mechanical and:technological properties/Mechanische und technologische Eigenschaften

Nr Wytopu/ Udarno$é¢ / Impact test / Kérrbschlagbiegeversuch:
Heat No/ Typ prébki/Type of sp.| Kierunek/Direction | Temp. Praca tamarnia/Impact energy/Schlagarbeit KV [J] Wartos¢ $rednia
Charge-Nr {Probenform [Richtung [*C) Udarnoéé/Impact/Kerrbschlagbiegeversuch KC (J/cm?2) [Average/Mittelwert
1
BO7 I C40/C41 co2 C44 1 c42 2 c42 3 c42 " ! caa.

.. . Znak CE/CE mark/CE-Zaichen
Metoda produkcji / Manufacturing route / Herstellungsverfahren: EAF / LF / CCM / +AR.

ako$é powierzchni bez wad/No surface defects/Oberflachenbeschaffenheit ohne Beanstandung
Materiat nadaje sie do cynkowania / Material is applicable to zinc coating / Material ist zum

Verzinken geeignet: Si: 0,14% - 0,25% 1488-CPREPCAA15

205 Z04

Zaswiadczamy, ze dostarczone wyroby sa zgodne z wymaganiami zaméwienia klienta./

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the customer
order. /

Fs wird bestdtigt, dal die Lieferung den Bestellanforderungen entspricht. [0

Dyrektor Jakos$ci/ Quality Manager/S. Klusek

1




