AINESTODISTUS Sivu

SSAB TESTREPORT b

F1 13300 HAMEENUNNA FINLAND
Puh 020 5911 Telephone +358 020 5911

Telefax +356 020 59 25508 SFS-EN 10 204/2.2 41493p-01
Tilaaja = Vestaarottaja Pavamian
Purchaser Consignee Date
25.4.2019
KONTINO OY AB OY KONTINO AB
PL 27 HAKINTIE 6
01301 VANTAA FINLAND 01380 VANTAA FINLAND
Asiakiaan tlaus Tilauksenvahvistus Todistuslaji
Customer's order Order confirmation Type of certificate
1112750 41493P SFS-EN 10 204/2.2
Merkki
Customer's mark
.chsitio Tuote-erittely, mitat Taakkanumero Suatus Kpl Magra Paino kg
Item Specification, dmensions Lift No Cast No. Pcs Quartity Wikight kg
KG
KUUMASINKITTYA TERASTA ARKKEINA
TOLERANSSIT: EN 10143:2006
TAIVUTUS JA PROFILOINTILAATU
DX51D+7275-M-A-C EN 10346:2015
010 1,50 X 1500,0 X 3000 MM 6898500A 35253 046 2515
ZL158 68985001 35253 045 2460
68985002 35253 045 2460
68985003 35253 045 2460
POSITIO 010 YHTEENSA 4 KPL 9895
LAHETYSERA YHTEENSA 4 KPL 9895
OSATOIMITUS
skl SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hameenlinna
Testing and inspedion, Hameenlinna

26.4.2019
Haw Koo
Mari Koivisto

Vatuutettu tarkastaja
Avthorized inspector

Wk hereby certify, that the material desaribed above
has been tested and complies with the termrs of the
order contract




AINESTODISTUS Sivu

TEST REPORT Page

SSAB 2
F1 13300 HAMEENLINNA FINLAND
Puh 020 5911 Telephone +358 020 5911
Telefax +358 020 59 25508 SFS-EN 10 204/2.2 41493P-01
Tilagja * Vestaanciiaja Pavarmasan
Purdhaser Consignee Deate

25.4.2019

KONTINO OY AB

PL 27

01301 VANTAA FINLAND

OY KONTINO AB

HAKINTIE 6

01380 VANTAA FINLAND

Pasitio Taakkanumero Sulatusanalyysi % Chemical composition of cast %

Jlom ks C ST MN P S TI
010 6898500A , 04 , 013 ,18 ,009 ,007 , 002
010 68985001 , 04 ,013 , 18 ,009 ,007 , 002
010 68985002 , 04 ,013 ,18 ,009 ,007 , 002
010 68985003 , 04 ,013 ,18 ,009 ,007 , 002

Taten todistamme, etta taimitus on
tilausvahvistuksen mukainen,

Wk hereby certify, that the material desaribed above

has been tested and complies with the tenrs of the

order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hameenlinna
Testing and inspection, Hameenlinna

26.4.2019
Maw Koo
Mari Koivisto

Valtuutettu tarkastaja
Avuthorized inspector
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SSAB 3
A 13300 HAMEENLINNA FINLAND
Puh 020 5911 Telephone +358 020 5311
e s ep sy SFS-EN 10 204/2.2 41493P-01
Tilaaja * Vestaancitaja Paiveiisans
Purchaser Consignee Date
25.4.2019
KONTINO OY AB OY KONTINO AB
PL 27 HAKINTIE 6
01301 VANTAA FINLAND 01380 VANTAA FINLAND
F’ositjo Taakkanumero Vetokoa Kovuus
Item Lift No. Tensile test Hardness
K1 Re Rm Lo A Al HRB | HR30T
Nlrrm2 N/r'r'm2 mm %

010 6898500A 10 289 371 80 33

010 68985001 10 289 371 80 33

010 68985002 10 289 371 80 33

§10 68985003 10 289 371 80 33

K1: 10 = poikittainen vetosauva 11 = pitkittéinen vetosauva 13 = ja r-arvojen painctettu ka.
Transverse rectangular Longitudinal rectangular The weighted average
test piece test piece of n- and r-values

Re = tilauksen standardin mukainen myditraja
Yield strenght according to the steel standard

Taivutuskokeet ja pinnoitteen kiinnipysywvyyskokest hyvaksytty vaatimusten mukaan
Bend tests and adhesion of coating tests carmied out with satisfactory results as required

Taten todistamme, ettd taimitus on
tilausvahvistuksen mukainen

W\E hereby certify, that the material described above
has been tested and complies with the terms of the
order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hameenlinna
Testing and ingpection, Hameenlinna
26.4.2019

Maw Kowwitfo
Mari Koivisto

Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector
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F1 13300 HAMEENLINNA FINLAND
Puh 020 5911 Telephone +358 020 5911
Telefex +368 020 59 25508 SFS-EN 10 204/2.2 41493P-01
Tilaaa N Vastaanciiaa Pavamadrs
Purchaser Consignee Date
25.4.2019
KONTINO OY AB OY KONTINO AB
PL 27 HAKINTIE 6
01301 VANTAA FINLAND 01380 VANTAA FINLAND
£ ositio Taakkanumero Sinkkikermoksen massa ng
ltem Lift No. VAsight of Zine-coating ace
Kaksipuolinen Yiapudii Alapudi Arglyysit
Bath sides Top side Bottom side Arelysis
3kokeen | 1kokeen | 3kockeen |1-kokeen | 3kokeen | 1-kokeen Yiapinta Alapinta
arvogm?2 arvog/m?2 avogm? |avogm?2 | anogim? | avogim? Fe A Top surface Battom surfece
Triplespat | Single spot| Triple spot | Single spot | Triplespat | Singlespat | % % Ra PC Ra PC
testgm?2 [testgm? | testgm? [testgm?2 | testgm? |testgm? | |
DL 6898500A 287 279
SRS 68985001 287 279
010 68985002 287 279
010 68985003 287 279
Taten todstamme, etta taimitus on SSAB EUROPE OY

tilausvahvistuksen mukainen.

W& hereby certify, that the material desaribed above
has been tested and complies with the terms of the

order contract

Testaus ja tarkastus, Hameenlinna
Testing and inspection, Hameenlinna

26.4.2019

Mo Kowxsto

Mari Koivisto

Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector




